
(57)【要約】
【課題】　目的物質の脳毛細血管内皮細胞への取り込みを亢進させるための組成物を提供
する。
【解決手段】　目的物質の脳毛細血管内皮細胞への取り込みを亢進させるための組成物で
あって、マレイミド基が導入された親水性ポリマーを表面に有し、前記目的物質が内部に
封入されたリポソームを含有する前記組成物を提供する。
【選択図】　なし
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 目 的 物 質 の 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 へ の 取 り 込 み を 亢 進 さ せ る た め の 組 成 物 で あ っ て 、 マ レ
イ ミ ド 基 が 導 入 さ れ た 親 水 性 ポ リ マ ー を 表 面 に 有 し 、 前 記 目 的 物 質 が 内 部 に 封 入 さ れ た リ
ポ ソ ー ム を 含 有 す る 前 記 組 成 物 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 親 水 性 ポ リ マ ー が エ チ レ ン グ リ コ ー ル で あ る 請 求 項 １ 記 載 の 組 成 物 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 目 的 物 質 の 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 へ の 取 り 込 み を 亢 進 さ せ る た め の 組 成 物 に 関
す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 近 年 、 薬 物 、 核 酸 等 の 目 的 物 質 を 標 的 部 位 に 確 実 に 送 達 す る た め の ベ ク タ ー の 開 発 が 盛
ん に 行 わ れ て い る 。 例 え ば 、 遺 伝 子 治 療 に お い て は 、 目 的 の 遺 伝 子 を 標 的 細 胞 へ 導 入 す る
た め の ベ ク タ ー と し て 、 レ ト ロ ウ イ ル ス 、 ア デ ノ ウ イ ル ス 、 ア デ ノ 関 連 ウ イ ル ス 等 の ウ イ
ル ス ベ ク タ ー が 開 発 さ れ て い る 。 し か し な が ら 、 ウ イ ル ス ベ ク タ ー は 、 大 量 生 産 の 困 難 性
、 抗 原 性 、 毒 性 等 の 問 題 が あ る た め 、 こ の よ う な 問 題 点 が 少 な い リ ポ ソ ー ム ベ ク タ ー が 注
目 を 集 め て い る 。 リ ポ ソ ー ム ベ ク タ ー は 、 そ の 表 面 に 抗 体 、 タ ン パ ク 質 、 糖 鎖 等 の 機 能 性
分 子 を 導 入 す る こ と に よ り 、 標 的 部 位 に 対 す る 指 向 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る と い う 利
点 も 有 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 例 え ば 、 リ ポ ソ ー ム 膜 表 面 が 親 水 性 ポ リ マ ー （ 例 え ば 、 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル 等 の ポ
リ ア ル キ レ ン グ リ コ ー ル ） で 修 飾 さ れ た リ ポ ソ ー ム が 開 発 さ れ て い る （ 特 許 文 献 １ ～ ４ ）
。 こ の リ ポ ソ ー ム に よ れ ば 、 リ ポ ソ ー ム の 血 中 滞 留 性 を 向 上 さ せ る こ と に よ り 、 腫 瘍 細 胞
に 対 す る リ ポ ソ ー ム の 指 向 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 ま た 、 リ ポ ソ ー ム 膜 表 面 が マ レ イ ミ ド 基 で 修 飾 さ れ た リ ポ ソ ー ム が 開 発 さ れ て い る （ 特
許 文 献 ３ ～ ６ ） 。 こ の リ ポ ソ ー ム に よ れ ば 、 マ レ イ ミ ド 基 と チ オ ー ル 基 と の 反 応 を 利 用 し
て 、 種 々 の 物 質 （ 例 え ば 、 抗 体 、 ト ラ ス フ ェ リ ン 、 ポ リ ア ル キ レ ン グ リ コ ー ル 等 ） を リ ポ
ソ ー ム 膜 の 表 面 に 導 入 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 さ ら に 、 血 中 か ら 脳 内 へ 移 行 可 能 な 非 ウ イ ル ス ベ ク タ ー と し て 、 リ ポ ソ ー ム 膜 表 面 に 導
入 さ れ た ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル を ラ ッ ト ト ラ ン ス フ ェ リ ン レ セ プ タ ー 抗 体 Ｏ Ｘ － ２ ６ で
修 飾 し た リ ポ ソ ー ム （ 非 特 許 文 献 １ ） 、 リ ポ ソ ー ム 膜 表 面 に 導 入 さ れ た ポ リ エ チ レ ン グ リ
コ ー ル を ヒ ト イ ン シ ュ リ ン レ セ プ タ ー 抗 体 で 修 飾 し た リ ポ ソ ー ム （ 非 特 許 文 献 ２ ） が 開 発
さ れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ － ２ ４ ９ ７ １ ７ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 ２ － １ ４ ９ ５ １ ２ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 平 ４ － ３ ４ ６ ９ １ ８ 号 公 報
【 特 許 文 献 ４ 】 特 開 ２ ０ ０ ４ － １ ０ ４ ８ １ 号 公 報
【 特 許 文 献 ５ 】 特 開 平 １ １ － １ ０ ６ ３ ９ １ 号 公 報
【 特 許 文 献 ６ 】 特 開 ２ ０ ０ ５ － ２ ９ ６ ８ ３ 号 公 報
【 非 特 許 文 献 １ 】 Huwyler, J.等 , 「 Proceedings of the National Academy of Sciences
 of the United States of America」 ，  1996年 , 第 93巻 , p.14264-14169
【 非 特 許 文 献 ２ 】 Zhang, Y.等 , 「 Human Gene Therapy」 , 2003年 , 第 14巻 , p.1-12
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
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　 脳 に は 、 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 同 士 が 密 着 結 合 し 、 さ ら に そ の 周 囲 を 周 皮 細 胞 及 び 星 状 膠
細 胞 が 覆 う こ と に よ り 構 成 さ れ た 血 液 脳 関 門 が 存 在 す る た め 、 目 的 物 質 の 脳 内 へ の 送 達 は
容 易 で は な い 。
　 し か し な が ら 、 目 的 物 質 の 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 へ の 取 り 込 み を 亢 進 さ せ る こ と が で き れ
ば 、 目 的 物 質 の 脳 内 送 達 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。
　 そ こ で 、 本 発 明 は 、 目 的 物 質 の 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 へ の 取 り 込 み を 亢 進 さ せ る た め の 組
成 物 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 は 、 目 的 物 質 の 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 へ の 取 り 込 み を
亢 進 さ せ る た め の 組 成 物 で あ っ て 、 マ レ イ ミ ド 基 が 導 入 さ れ た 親 水 性 ポ リ マ ー を 表 面 に 有
し 、 前 記 目 的 物 質 が 内 部 に 封 入 さ れ た リ ポ ソ ー ム を 含 有 す る 前 記 組 成 物 を 提 供 す る 。
　 本 発 明 の 組 成 物 に お い て 、 前 記 親 水 性 ポ リ マ ー が エ チ レ ン グ リ コ ー ル で あ る こ と が 好 ま
し い 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 マ レ イ ミ ド 基 が 導 入 さ れ た 親 水 性 ポ リ マ ー を 表 面 に 有 し 、 目 的 物 質 が 内 部 に 封 入 さ れ た
リ ポ ソ ー ム は 、 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 の 内 部 に 効 率 よ く 移 行 す る こ と が で き る の で 、 目 的 物
質 の 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 へ の 取 り 込 み を 亢 進 さ せ る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 の 組 成 物 に 含 有 さ れ る リ ポ ソ ー ム は 、 脂 質 二 重 層 構 造 を 有 す る 閉 鎖 小 胞 で あ る 限
り 、 多 重 膜 リ ポ ソ ー ム （ Ｍ Ｌ Ｖ ） で あ っ て も よ い し 、 Ｓ Ｕ Ｖ （ small unilamellar vesicl
e） 、 Ｌ Ｕ Ｖ （ large unilamellar vesicle） 、 Ｇ Ｕ Ｖ （ giant unilamellar vesicle） 等
の 一 枚 膜 リ ポ ソ ー ム で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 の 組 成 物 に 含 有 さ れ る リ ポ ソ ー ム の サ イ ズ は 特 に 限 定 さ れ る も の で は な い が 、 通
常 は 直 径 ５ ０ ～ ５ ０ ０ ｎ ｍ 、 好 ま し く は 直 径 ５ ０ ～ ２ ０ ０ ｎ ｍ 、 さ ら に 好 ま し く は 直 径 ５
０ ～ ８ ０ ｎ ｍ で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 の 組 成 物 に 含 有 さ れ る リ ポ ソ ー ム は 、 マ レ イ ミ ド 基 が 導 入 さ れ た 親 水 性 ポ リ マ ー
（ 以 下 「 マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー 」 と い う 。 ） を 表 面 に 有 す る 。 リ ポ ソ ー ム 表 面
に お け る マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー の 存 在 態 様 と し て は 、 マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性
ポ リ マ ー が リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 に 結 合 し た 状 態 で リ ポ ソ ー ム 膜 か ら 露 出 し て い る 態 様 が
挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー に お い て 、 マ レ イ ミ ド 基 は 親 水 性 ポ リ マ ー の 主 鎖 の 末
端 に 導 入 さ れ て い て も よ い し 、 側 鎖 の 末 端 に 導 入 さ れ て い て も よ い が 、 主 鎖 の 末 端 に 導 入
さ れ て い る こ と が 好 ま し い 。 ま た 、 マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー に お い て 、 主 鎖 の 末
端 が リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 に 結 合 し て い て も よ い し 、 側 鎖 の 末 端 が リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分
に 結 合 し て い て も よ い が 、 主 鎖 の 末 端 が リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 に 結 合 し て い る こ と が 好 ま
し い 。 す な わ ち 、 マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー に お い て 、 マ レ イ ミ ド 基 が 親 水 性 ポ リ
マ ー の 主 鎖 の 一 端 に 導 入 さ れ て お り 、 親 水 性 ポ リ マ ー の 主 鎖 の 他 端 が リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成
分 に 結 合 し て い る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 の 組 成 物 に 含 有 さ れ る リ ポ ソ ー ム は 、 マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー に 結 合 し
た リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 に 加 え 、 マ レ イ ミ ド 基 が 導 入 さ れ て い な い 親 水 性 ポ リ マ ー （ 以 下
「 マ レ イ ミ ド 基 非 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー 」 と い う 。 ） に 結 合 し た リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 を 含
む こ と が で き る 。 リ ポ ソ ー ム が マ レ イ ミ ド 基 非 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー に 結 合 し た リ ポ ソ ー ム
膜 構 成 成 分 を 含 む 場 合 、 マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー に 結 合 し た リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成
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分 と 、 マ レ イ ミ ド 基 非 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー に 結 合 し た リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 と の 含 有 割 合
を 調 節 す る こ と に よ り 、 in vivoに お け る リ ポ ソ ー ム の 血 中 滞 留 性 を 調 節 す る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー に 結 合 し た リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 の 含 有 量 は 特 に 限 定
さ れ る も の で は な い が 、 リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 の 総 量 の 通 常 ０ ． １ ～ １ ０ ％ （ モ ル 比 ） 、
好 ま し く は ０ ． ５ ～ ５ ％ （ モ ル 比 ） 、 さ ら に 好 ま し く は ０ ． ５ ～ １ ％ （ モ ル 比 ） で あ る 。
マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー に 結 合 し た リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 の 含 有 量 が 上 記 範 囲 に
あ る と 、 リ ポ ソ ー ム は 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 の 内 部 に 効 率 よ く 移 行 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 マ レ イ ミ ド 基 非 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー に 結 合 し た リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 の 含 有 量 は 特 に 限
定 さ れ る も の で は な い が 、 マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー に 結 合 し た リ ポ ソ ー ム 膜 構 成
成 分 と 、 マ レ イ ミ ド 基 非 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー に 結 合 し た リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 と の 合 計 含
有 量 は 、 リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 の 総 量 の 通 常 ２ ～ ２ ０ ％ （ モ ル 比 ） 、 好 ま し く は ３ ～ １ ０
％ （ モ ル 比 ） 、 さ ら に 好 ま し く は ５ ～ １ ０ ％ （ モ ル 比 ） で あ る 。 合 計 含 有 量 が 上 記 範 囲 に
あ る と 、 in vivoに お け る リ ポ ソ ー ム の 血 中 滞 留 性 を 効 果 的 に 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 は 、 脂 質 二 重 層 の 形 成 を 阻 害 し な い 限 り 特 に 限 定 さ れ る も の で は
な く 、 例 え ば 、 脂 質 、 膜 安 定 化 剤 、 抗 酸 化 剤 、 荷 電 物 質 等 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 脂 質 は リ ポ ソ ー ム 膜 の 必 須 成 分 で あ り 、 そ の 含 有 量 は リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 の 総 量 の 通
常 ７ ０ ～ １ ０ ０ ％ （ モ ル 比 ） 、 好 ま し く は ８ ０ ～ １ ０ ０ ％ （ モ ル 比 ） 、 さ ら に 好 ま し く は
９ ０ ～ １ ０ ０ ％ （ モ ル 比 ） で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 脂 質 と し て は 、 例 え ば 、 リ ン 脂 質 、 糖 脂 質 、 ス テ ロ ー ル 、 飽 和 又 は 不 飽 和 の 脂 肪 酸 等 が
挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 リ ン 脂 質 と し て は 、 例 え ば 、 ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン （ 例 え ば 、 ジ オ レ オ イ ル ホ ス フ ァ チ
ジ ル コ リ ン 、 ジ ラ ウ ロ イ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン 、 ジ ミ リ ス ト イ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン
、 ジ パ ル ミ ト イ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン 、 ジ ス テ ア ロ イ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン 等 ） 、 ホ
ス フ ァ チ ジ ル グ リ セ ロ ー ル （ 例 え ば 、 ジ オ レ オ イ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル グ リ セ ロ ー ル 、 ジ ラ ウ
ロ イ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル グ リ セ ロ ー ル 、 ジ ミ リ ス ト イ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル グ リ セ ロ ー ル 、 ジ パ
ル ミ ト イ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル グ リ セ ロ ー ル 、 ジ ス テ ア ロ イ ル ホ ス フ ァ チ ジ グ リ セ ロ ー ル 等 ）
、 ホ ス フ ァ チ ジ ル エ タ ノ ー ル ア ミ ン （ 例 え ば 、 ジ オ レ オ イ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル エ タ ノ ー ル ア
ミ ン 、 ジ ラ ウ ロ イ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル エ タ ノ ー ル ア ミ ン 、 ジ ミ リ ス ト イ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル エ
タ ノ ー ル ア ミ ン 、 ジ パ ル ミ ト イ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル エ タ ノ ー ル ア ミ ン 、 ジ ス テ ア ロ イ ル ホ ス
フ ァ チ ジ エ タ ノ ー ル ア ミ ン 等 ） 、 ホ ス フ ァ チ ジ ル セ リ ン 、 ホ ス フ ァ チ ジ ル イ ノ シ ト ー ル 、
ホ ス フ ァ チ ジ ン 酸 、 カ ル ジ オ リ ピ ン 、 ス フ ィ ン ゴ ミ エ リ ン 、 卵 黄 レ シ チ ン 、 大 豆 レ シ チ ン
、 こ れ ら の 水 素 添 加 物 等 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 糖 脂 質 と し て は 、 例 え ば 、 グ リ セ ロ 糖 脂 質 （ 例 え ば 、 ス ル ホ キ シ リ ボ シ ル グ リ セ リ ド 、
ジ グ リ コ シ ル ジ グ リ セ リ ド 、 ジ ガ ラ ク ト シ ル ジ グ リ セ リ ド 、 ガ ラ ク ト シ ル ジ グ リ セ リ ド 、
グ リ コ シ ル ジ グ リ セ リ ド ） 、 ス フ ィ ン ゴ 糖 脂 質 （ 例 え ば 、 ガ ラ ク ト シ ル セ レ ブ ロ シ ド 、 ラ
ク ト シ ル セ レ ブ ロ シ ド 、 ガ ン グ リ オ シ ド ） 等 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ス テ ロ ー ル と し て は 、 例 え ば 、 動 物 由 来 の ス テ ロ ー ル （ 例 え ば 、 コ レ ス テ ロ ー ル 、 コ レ
ス テ ロ ー ル コ ハ ク 酸 、 ラ ノ ス テ ロ ー ル 、 ジ ヒ ド ロ ラ ノ ス テ ロ ー ル 、 デ ス モ ス テ ロ ー ル 、 ジ
ヒ ド ロ コ レ ス テ ロ ー ル ） 、 植 物 由 来 の ス テ ロ ー ル （ フ ィ ト ス テ ロ ー ル ） （ 例 え ば 、 ス チ グ
マ ス テ ロ ー ル 、 シ ト ス テ ロ ー ル 、 カ ン ペ ス テ ロ ー ル 、 ブ ラ シ カ ス テ ロ ー ル ） 、 微 生 物 由 来
の ス テ ロ ー ル （ 例 え ば 、 チ モ ス テ ロ ー ル 、 エ ル ゴ ス テ ロ ー ル ） 等 が 挙 げ ら れ る 。
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【 ０ ０ ２ ２ 】
　 飽 和 又 は 不 飽 和 の 脂 肪 酸 と し て は 、 例 え ば 、 パ ル ミ チ ン 酸 、 オ レ イ ン 酸 、 ス テ ア リ ン 酸
、 ア ラ キ ド ン 酸 、 ミ リ ス チ ン 酸 等 の 炭 素 数 １ ２ ～ ２ ０ の 飽 和 又 は 不 飽 和 の 脂 肪 酸 が 挙 げ ら
れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 膜 安 定 化 剤 は 、 リ ポ ソ ー ム 膜 を 物 理 的 又 は 化 学 的 に 安 定 さ せ た り 、 リ ポ ソ ー ム 膜 の 流 動
性 を 調 節 し た り す る た め に 添 加 で き る リ ポ ソ ー ム 膜 の 任 意 成 分 で あ り 、 そ の 含 有 量 は リ ポ
ソ ー ム 膜 構 成 成 分 の 総 量 の 通 常 ０ ～ ３ ０ ％ （ モ ル 比 ） 、 好 ま し く は ０ ～ ２ ０ ％ （ モ ル 比 ）
、 さ ら に 好 ま し く は ０ ～ １ ０ ％ （ モ ル 比 ） で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 膜 安 定 化 剤 と し て は 、 例 え ば 、 ス テ ロ ー ル 、 グ リ セ リ ン 又 は そ の 脂 肪 酸 エ ス テ ル 等 が 挙
げ ら れ る 。 ス テ ロ ー ル と し て は 、 上 記 と 同 様 の 具 体 例 が 挙 げ ら れ 、 グ リ セ リ ン の 脂 肪 酸 エ
ス テ ル と し て は 、 例 え ば 、 ト リ オ レ イ ン 、 ト リ オ ク タ ノ イ ン 等 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 抗 酸 化 剤 は 、 リ ポ ソ ー ム 膜 の 酸 化 を 防 止 す る た め に 添 加 で き る リ ポ ソ ー ム 膜 の 任 意 成 分
で あ り 、 そ の 含 有 量 は リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 の 総 量 の 通 常 ０ ～ ３ ０ ％ （ モ ル 比 ） 、 好 ま し
く は ０ ～ ２ ０ ％ （ モ ル 比 ） 、 さ ら に 好 ま し く は ０ ～ １ ０ ％ （ モ ル 比 ） で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 抗 酸 化 剤 と し て は 、 例 え ば 、 ト コ フ ェ ロ ー ル 、 没 食 子 酸 プ ロ ピ ル 、 パ ル ミ チ ン 酸 ア ス コ
ル ビ ル 、 ブ チ ル 化 ヒ ド ロ キ シ ト ル エ ン 等 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 荷 電 物 質 は 、 リ ポ ソ ー ム 膜 に 正 荷 電 又 は 負 荷 電 を 付 与 す る た め に 添 加 で き る リ ポ ソ ー ム
膜 の 任 意 成 分 で あ り 、 そ の 含 有 量 は リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 の 総 量 の 通 常 ０ ～ ３ ０ ％ （ モ ル
比 ） 、 好 ま し く は ０ ～ ２ ０ ％ （ モ ル 比 ） 、 さ ら に 好 ま し く は ０ ～ １ ０ ％ （ モ ル 比 ） で あ る
。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 正 荷 電 を 付 与 す る 荷 電 物 質 と し て は 、 例 え ば 、 ス テ ア リ ル ア ミ ン 、 オ レ イ ル ア ミ ン 等 の
飽 和 又 は 不 飽 和 脂 肪 族 ア ミ ン ； ジ オ レ オ イ ル ト リ メ チ ル ア ン モ ニ ウ ム プ ロ パ ン 等 の 飽 和 又
は 不 飽 和 カ チ オ ン 性 合 成 脂 質 等 が 挙 げ ら れ 、 負 電 荷 を 付 与 す る 荷 電 物 質 と し て は 、 例 え ば
、 ジ セ チ ル ホ ス フ ェ ー ト 、 コ レ ス テ リ ル ヘ ミ ス ク シ ネ ー ト 、 ホ ス フ ァ チ ジ ル セ リ ン 、 ホ ス
フ ァ チ ジ ル イ ノ シ ト ー ル 、 ホ ス フ ァ チ ジ ン 酸 等 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー 又 は マ レ イ ミ ド 基 非 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー が 結 合 す る リ
ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 は 特 に 限 定 さ れ る も の で は な い が 、 脂 質 又 は 膜 安 定 化 剤 で あ る こ と が
好 ま し く 、 リ ン 脂 質 、 ス テ ロ ー ル 又 は 脂 肪 酸 で あ る こ と が さ ら に 好 ま し い 。 マ レ イ ミ ド 基
導 入 親 水 性 ポ リ マ ー 又 は マ レ イ ミ ド 基 非 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー が 結 合 す る リ ポ ソ ー ム 膜 構 成
成 分 が 脂 質 又 は 膜 安 定 化 剤 、 特 に リ ン 脂 質 、 ス テ ロ ー ル 又 は 脂 肪 酸 で あ る と 、 in vivoに
お け る ポ ソ ー ム の 血 中 滞 留 性 を 効 果 的 に 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 親 水 性 ポ リ マ ー は 、 in vivoに お け る リ ポ ソ ー ム の 血 中 滞 留 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き
る 限 り 特 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 、 ポ リ ア ル キ レ ン グ リ コ ー ル （ 例 え ば 、 ポ リ
エ チ レ ン グ リ コ ー ル 、 ポ リ プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル 、 ポ リ テ ト ラ メ チ レ ン グ リ コ ー ル 、 ポ リ
ヘ キ サ メ チ レ ン グ リ コ ー ル 等 ） 、 デ キ ス ト ラ ン 、 プ ル ラ ン 、 フ ィ コ ー ル 、 ポ リ ビ ニ ル ア ル
コ ー ル 、 ス チ レ ン － 無 水 マ レ イ ン 酸 交 互 共 重 合 体 、 ジ ビ ニ ル エ ー テ ル － 無 水 マ レ イ ン 酸 交
互 共 重 合 体 、 ア ミ ロ ー ス 、 ア ミ ロ ペ ク チ ン 、 キ ト サ ン 、 マ ン ナ ン 、 シ ク ロ デ キ ス ト リ ン 、
ペ ク チ ン 、 カ ラ ギ ー ナ ン 等 が 挙 げ ら れ る 。 こ れ ら の う ち 、 ポ リ ア ル キ レ ン グ リ コ ー ル が 好
ま し く 、 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル が さ ら に 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 親 水 性 ポ リ マ ー が ポ リ ア ル キ レ ン グ リ コ ー ル で あ る 場 合 、 そ の 分 子 量 は 、 通 常 ５ ０ ０ ～
５ ０ ０ ０ 、 好 ま し く は １ ０ ０ ０ ～ ３ ０ ０ ０ 、 さ ら に 好 ま し く は ２ ０ ０ ０ ～ ３ ０ ０ ０ で あ る
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。 ポ リ ア ル キ レ ン グ リ コ ー ル の 分 子 量 が 上 記 範 囲 に あ る と 、 in vivoに お け る リ ポ ソ ー ム
の 血 中 滞 留 性 を 効 果 的 に 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 親 水 性 ポ リ マ ー に は 、 ア ル キ ル 基 、 ア ル コ キ シ 基 、 ヒ ド ロ キ シ ル 基 、 カ ル ボ ニ ル 基 、 ア
ル コ キ シ カ ル ボ ニ ル 基 、 シ ア ノ 基 等 の 置 換 基 が 導 入 さ れ て い て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 ア ル キ ル 基 と し て は 、 例 え ば 、 メ チ ル 基 、 エ チ ル 基 、 ｎ － プ ロ ピ ル 基 、 イ ソ プ ロ ピ ル 基
、 ｎ － ブ チ ル 基 、 イ ソ ブ チ ル 基 、 ｓ － ブ チ ル 基 、 ｔ － ブ チ ル 基 、 ｎ － ペ ン チ ル 基 、 イ ソ ペ
ン チ ル 基 、 ｔ － ペ ン チ ル 基 、 ネ オ ペ ン チ ル 基 等 の 炭 素 数 １ ～ ５ の 直 鎖 状 又 は 分 岐 鎖 状 の ア
ル キ ル 基 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 ア ル コ キ シ 基 と し て は 、 例 え ば 、 メ ト キ シ 基 、 エ ト キ シ 基 、 ｎ － プ ロ ポ キ シ 基 、 イ ソ プ
ロ ポ キ シ 基 、 ｎ － ブ ト キ シ 基 、 イ ソ ブ ト キ シ 基 、 ｓ － ブ ト キ シ 基 、 ｔ － ブ ト キ シ 基 等 の 炭
素 数 １ ～ ５ の 直 鎖 状 又 は 分 岐 鎖 状 の ア ル コ キ シ 基 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 と 親 水 性 ポ リ マ ー と は 、 リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 が 有 す る 官 能 基 （
リ ポ ソ ー ム 膜 構 成 成 分 に 人 為 的 に 導 入 さ れ た 官 能 基 を 含 む 。 ） と 、 親 水 性 ポ リ マ ー が 有 す
る 官 能 基 （ 親 水 性 ポ リ マ ー に 人 為 的 に 導 入 さ れ た 官 能 基 を 含 む 。 ） と の 反 応 に よ り 形 成 さ
れ た 共 有 結 合 を 介 し て 結 合 す る こ と が で き る 。 共 有 結 合 を 形 成 で き る 官 能 基 の 組 み 合 わ せ
と し て は 、 例 え ば 、 ア ミ ノ 基 ／ カ ル ボ キ シ ル 基 、 ア ミ ノ 基 ／ ハ ロ ゲ ン 化 ア シ ル 基 、 ア ミ ノ
基 ／ Ｎ － ヒ ド ロ キ シ ス ク シ ン イ ミ ド エ ス テ ル 基 、 ア ミ ノ 基 ／ ベ ン ゾ ト リ ア ゾ ー ル カ ー ボ ネ
ー ト 基 、 ア ミ ノ 基 ／ ア ル デ ヒ ド 基 、 チ オ ー ル 基 ／ マ レ イ ミ ド 基 、 チ オ ー ル 基 ／ ビ ニ ル ス ル
ホ ン 基 、 水 酸 基 ／ カ ル ボ キ シ ル 基 等 が 挙 げ ら れ 、 こ れ ら の 官 能 基 同 士 の 反 応 は 公 知 の 方 法
に 従 っ て 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 親 水 性 ポ リ マ ー と マ レ イ ミ ド 基 と は 、 親 水 性 ポ リ マ ー が 有 す る 官 能 基 （ 親 水 性 ポ リ マ ー
に 人 為 的 に 導 入 さ れ た 官 能 基 を 含 む 。 ） と 、 マ レ イ ミ ド 基 含 有 化 合 物 が 有 す る 官 能 基 （ マ
レ イ ミ ド 基 含 有 化 合 物 に 人 為 的 に 導 入 さ れ た 官 能 基 を 含 む 。 ） と の 反 応 に よ り 形 成 さ れ た
共 有 結 合 を 介 し て 結 合 す る こ と が で き る 。 共 有 結 合 を 形 成 で き る 官 能 基 の 組 み 合 わ せ と し
て は 、 例 え ば 、 ア ミ ノ 基 ／ カ ル ボ キ シ ル 基 、 ア ミ ノ 基 ／ ハ ロ ゲ ン 化 ア シ ル 基 、 ア ミ ノ 基 ／
Ｎ － ヒ ド ロ キ シ ス ク シ ン イ ミ ド エ ス テ ル 基 、 ア ミ ノ 基 ／ ベ ン ゾ ト リ ア ゾ ー ル カ ー ボ ネ ー ト
基 、 ア ミ ノ 基 ／ ア ル デ ヒ ド 基 、 チ オ ー ル 基 ／ マ レ イ ミ ド 基 、 チ オ ー ル 基 ／ ビ ニ ル ス ル ホ ン
基 、 水 酸 基 ／ カ ル ボ キ シ ル 基 等 が 挙 げ ら れ 、 こ れ ら の 官 能 基 同 士 の 反 応 は 公 知 の 方 法 に 従
っ て 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 親 水 性 ポ リ マ ー が ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル で あ る 場 合 、 例 え ば 、 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー
ル と ヒ ド ロ キ シ メ チ ル マ レ イ ミ ド と を 反 応 さ せ る こ と に よ り 、 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル に
マ レ イ ミ ド 基 を 導 入 す る こ と が で き る 。 こ の 反 応 は 例 え ば 特 開 ２ ０ ０ ５ － ２ ９ ６ ８ ３ 等 の
公 知 の 方 法 に 従 っ て 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 マ レ イ ミ ド 基 導 入 親 水 性 ポ リ マ ー は 、 例 え ば 、 次 式 ： Ｐ － Ｘ － Ｍ ［ 式 中 、 Ｐ は 親 水 性 ポ
リ マ ー の 残 基 を 表 し 、 Ｘ は 直 接 結 合 又 は 連 結 基 を 表 し 、 Ｍ は マ レ イ ミ ド 基 を 表 す 。 ］ で 表
す こ と が で き る 。 な お 、 Ｘ で 表 さ れ る 連 結 基 と し て は 、 例 え ば 、 ヘ テ ロ 原 子 を 有 し て い て
も よ い ２ 価 の 炭 化 水 素 基 ； － Ｏ － ； － Ｓ － ； － Ｎ Ｈ － ； － Ｃ Ｏ Ｏ － ； － Ｓ Ｓ － ； － Ｎ Ｈ Ｃ
Ｏ － ； － Ｎ Ｈ Ｃ Ｏ Ｎ Ｈ － ； － Ｓ Ｏ － 等 が 挙 げ ら れ る 。 ヘ テ ロ 原 子 と し て は 、 例 え ば 、 窒 素
原 子 、 酸 素 原 子 、 ハ ロ ゲ ン 原 子 （ フ ッ 素 原 子 、 塩 素 原 子 、 臭 素 原 子 等 ） 、 硫 黄 原 子 等 が 挙
げ ら れ る 。 ヘ テ ロ 原 子 を 有 し て い て も よ い ２ 価 の 炭 化 水 素 基 と し て は 、 例 え ば 、 エ チ レ ン
基 、 ト リ メ チ レ ン 基 、 プ ロ ピ レ ン 基 等 の ア ル キ レ ン 基 ； － Ｓ Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｏ Ｏ － ； － Ｏ
Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｏ Ｏ － ； － Ｎ Ｈ Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｏ Ｏ － ； － Ｓ Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｏ Ｏ Ｃ Ｈ ２ －
； － Ｓ Ｏ Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｈ ２ Ｃ Ｏ Ｏ － 等 が 挙 げ ら れ る 。
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【 ０ ０ ３ ９ 】
　 リ ポ ソ ー ム は 、 例 え ば 、 水 和 法 、 超 音 波 処 理 法 、 エ タ ノ ー ル 注 入 法 、 エ ー テ ル 注 入 法 、
逆 相 蒸 発 法 、 界 面 活 性 剤 法 、 凍 結 ・ 融 解 法 等 の 公 知 の 方 法 を 用 い て 調 製 す る こ と が で き る
。 ま た 、 リ ポ ソ ー ム を 所 定 の ポ ア サ イ ズ の フ ィ ル タ ー で 通 過 さ せ る こ と に よ り 、 一 定 の 粒
度 分 布 を 持 っ た リ ポ ソ ー ム を 得 る こ と が で き る 。 ま た 、 公 知 の 方 法 に 従 っ て 、 多 重 膜 リ ポ
ソ ー ム か ら 一 枚 膜 リ ポ ソ ー ム へ の 転 換 、 一 枚 膜 リ ポ ソ ー ム か ら 多 重 膜 リ ポ ソ ー ム へ の 転 換
を 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 本 発 明 の 組 成 物 に 含 有 さ れ る リ ポ ソ ー ム の 内 部 に は 、 目 的 物 質 が 封 入 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 目 的 物 質 は 特 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 、 薬 物 、 核 酸 、 ペ プ チ ド 、 タ ン パ ク 質
、 糖 又 は こ れ ら の 複 合 体 等 が 挙 げ ら れ 、 診 断 、 治 療 等 の 目 的 に 応 じ て 適 宜 選 択 す る こ と が
で き る 。 薬 物 と し て は 、 例 え ば 、 脳 腫 瘍 治 療 薬 、 Ｈ Ｉ Ｖ 治 療 薬 、 中 枢 神 経 作 用 薬 （ 精 神 神
経 用 剤 、 抗 パ ー キ ン ソ ン 剤 、 解 熱 鎮 痛 消 炎 剤 、 催 眠 ・ 鎮 静 剤 、 抗 痙 攣 剤 、 中 枢 性 筋 弛 緩 剤
、 抗 痴 呆 薬 等 ） 、 脳 循 環 改 善 薬 、 血 液 凝 固 阻 止 剤 、 脳 保 護 剤 、 ホ ル モ ン 剤 、 抗 生 物 質 等 の
脳 疾 患 治 療 薬 が 挙 げ ら れ る 。 「 核 酸 」 に は 、 Ｄ Ｎ Ａ 又 は Ｒ Ｎ Ａ に 加 え 、 こ れ ら の 類 似 体 又
は 誘 導 体 （ 例 え ば 、 ペ プ チ ド 核 酸 （ Ｐ Ｎ Ａ ） 、 ホ ス ホ ロ チ オ エ ー ト Ｄ Ｎ Ａ 等 ） が 含 ま れ る
。 核 酸 は 一 本 鎖 又 は 二 本 鎖 の い ず れ で あ っ て も よ い し 、 線 状 又 は 環 状 の い ず れ で あ っ て も
よ い 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 目 的 物 質 が 水 溶 性 で あ る 場 合 に は 、 リ ポ ソ ー ム の 製 造 に あ た り 脂 質 膜 を 水 和 す る 際 に 使
用 さ れ る 水 性 溶 媒 に 目 的 物 質 を 添 加 す る こ と に よ り 、 リ ポ ソ ー ム 内 部 の 水 相 に 目 的 物 質 を
封 入 す る こ と が で き る 。 ま た 、 目 的 物 質 が 脂 溶 性 で あ る 場 合 に は 、 リ ポ ソ ー ム の 製 造 に あ
た り 使 用 さ れ る 有 機 溶 剤 に 目 的 物 質 を 添 加 す る こ と に よ り 、 リ ポ ソ ー ム の 脂 質 二 重 層 に 目
的 物 質 を 封 入 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 本 発 明 の 組 成 物 は 、 生 物 体 を 構 成 す る 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 及 び 生 物 体 を 構 成 し て い な い
脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 の い ず れ に 対 し て も 目 的 物 質 の 取 り 込 み を 亢 進 さ せ る こ と が で き る 。
ま た 、 本 発 明 の 組 成 物 は 、 い か な る 生 物 種 に 由 来 す る 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 に 対 し て も 目 的
物 質 の 取 り 込 み を 亢 進 さ せ る こ と が で き る 。 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 が 由 来 す る 生 物 種 と し て
は 、 例 え ば 、 ヒ ト 、 サ ル 、 ウ シ 、 ヒ ツ ジ 、 ヤ ギ 、 ウ マ 、 ブ タ 、 ウ サ ギ 、 イ ヌ 、 ネ コ 、 ラ ッ
ト 、 マ ウ ス 、 モ ル モ ッ ト 等 の 哺 乳 動 物 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 本 発 明 の 組 成 物 の 剤 形 は 特 に 限 定 さ れ る も の で は な い が 、 例 え ば 、 リ ポ ソ ー ム の 分 散 液
が 挙 げ ら れ る 。 分 散 溶 媒 と し て は 、 例 え ば 、 生 理 食 塩 水 、 リ ン 酸 緩 衝 液 ， ク エ ン 緩 衝 液 ，
酢 酸 緩 衝 液 等 の 緩 衝 液 を 使 用 す る こ と が で き る 。 分 散 液 に は 、 例 え ば 、 糖 類 、 多 価 ア ル コ
ー ル 、 水 溶 性 高 分 子 、 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 、 抗 酸 化 剤 、 ｐ Ｈ 調 節 剤 、 水 和 促 進 剤 等 の 添 加
剤 を 添 加 し て 使 用 し て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 本 発 明 の 組 成 物 の 別 の 剤 形 と し て は 、 リ ポ ソ ー ム の 分 散 液 の 乾 燥 物 （ 例 え ば 、 凍 結 乾 燥
物 、 噴 霧 乾 燥 物 等 ） が 挙 げ ら れ る 。 乾 燥 物 は 、 生 理 食 塩 水 、 リ ン 酸 緩 衝 液 ， ク エ ン 緩 衝 液
， 酢 酸 緩 衝 液 等 の 緩 衝 液 を 加 え 、 リ ポ ソ ー ム の 分 散 液 と し て 使 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 本 発 明 の 組 成 物 の 投 与 経 路 と し て は 、 例 え ば 、 静 脈 、 腹 腔 内 、 皮 下 、 経 鼻 等 の 非 経 口 投
与 が 挙 げ ら れ 、 投 与 量 及 び 投 与 回 数 は 、 リ ポ ソ ー ム の 内 部 に 封 入 さ れ た 目 的 物 質 の 種 類 、
量 等 に 応 じ て 適 宜 調 節 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 本 発 明 の 組 成 物 に 含 有 さ れ る リ ポ ソ ー ム は 、 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 の 内 部 に 効 率 よ く 移 行
す る こ と が で き る の で 、 リ ポ ソ ー ム の 内 部 に 目 的 物 質 を 封 入 し て 対 象 動 物 に 投 与 す る こ と
に よ り 、 目 的 物 質 を 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 へ の 取 り 込 み を 亢 進 さ せ る こ と が で き る 。
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【 実 施 例 】
【 ０ ０ ４ ８ 】
〔 実 施 例 １ 〕 リ ポ ソ ー ム の 体 内 動 態 （ in vivo） の 解 析
１ ． リ ポ ソ ー ム の 作 製
（ １ ） リ ポ ソ ー ム １ （ mal-PEGリ ポ ソ ー ム ） の 作 製
　 マ レ イ ミ ド 基 導 入 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル に 結 合 し た 1,2-ジ ス テ ア ロ イ ル -sn-グ リ セ ロ
-3-ホ ス ホ エ タ ノ ー ル ア ミ ン （ DSPE） （ 日 本 油 脂 社 製 ） 、 卵 黄 ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン （ EPC
） （ 日 本 油 脂 社 製 ） 、 コ レ ス テ ロ ー ル （ Avanti社 製 ） 及 び DSPE-PEG2000（ Avanti社 製 ） を
0.05： 7： 3： 0.5（ モ ル 比 ） で ク ロ ロ ホ ル ム に 溶 解 し て 混 合 し 、 ナ ス 型 フ ラ ス コ 内 で 溶 媒
を 蒸 発 乾 固 さ せ 、 脂 質 膜 を 作 製 し た 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 な お 、 マ レ イ ミ ド 基 導 入 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル に 結 合 し た DSPEの 構 造 式 は 以 下 の 通 り
で あ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
【 化 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ５ １ 】
　 ま た 、 DSPE-PEG2000（ 1,2-ジ ス テ ア ロ イ ル -sn-グ リ セ ロ -3-ホ ス ホ エ タ ノ ー ル ア ミ ン -N-
[メ ト キ シ (ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル )-2000]） の 構 造 式 は 以 下 の 通 り で あ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
【 化 ２ 】
　
　
　
　
　
　
　
　

【 ０ ０ ５ ３ 】
　 脂 質 膜 を 作 製 す る 際 、 RIト レ ー サ ー と し て ［ 3 H］ CHE（ パ ー キ ン エ ル マ ー ラ イ フ サ イ エ
ン ス 日 本 社 製 ） を 加 え た 。
　 脂 質 膜 に PBS溶 液 を 注 ぎ 、 バ ス タ イ プ 超 音 波 洗 浄 器 に か け 、 リ ポ ソ ー ム を 作 製 し た 。 次
い で 、 Mini-Extruder（ 0.1μ mの 孔 径 の ポ リ カ ー ボ ネ イ ト 膜 フ ィ ル タ ー ， Avanti社 製 ） で
リ ポ ソ ー ム の サ イ ズ を 約 100nmに そ ろ え た 。 リ ポ ソ ー ム の サ イ ズ は ELS-8000HO（ 大 塚 電 子
社 製 ） を 用 い て 動 的 光 散 乱 法 に よ り 測 定 し た 。
　 こ う し て 、 リ ポ ソ ー ム １ と し て 、 マ レ イ ミ ド 基 が 導 入 さ れ た 親 水 性 ポ リ マ ー を 表 面 に 有
す る リ ポ ソ ー ム （ PEGリ ポ ソ ー ム ） を 作 製 し た 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
（ ２ ） リ ポ ソ ー ム ２ （ PEGリ ポ ソ ー ム ） の 作 製
　 マ レ イ ミ ド 基 導 入 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル に 結 合 し た DSPEを 使 用 し な い 点 を 除 き 、 （ １
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） と 同 様 の 操 作 を 行 い 、 リ ポ ソ ー ム ２ と し て 、 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル を 表 面 に 有 す る リ
ポ ソ ー ム （ PEGリ ポ ソ ー ム ） を 作 製 し た 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
（ ３ ） リ ポ ソ ー ム ３ （ Tf-PEGリ ポ ソ ー ム ） の 作 製
　 リ ポ ソ ー ム ３ は 、 Hatakeyama, H.等 の 文 献 （ Int. J. Pharm. 281, 25-33, 2004.） に 従
っ て 作 製 し た 。 す な わ ち 、 ト ラ ン ス フ ェ リ ン と 3-(2-ピ リ ジ ル ジ チ オ )プ ロ ピ オ ン 酸 Ｎ － ヒ
ド ロ キ シ ス ク シ ン イ ミ ド （ SPDP） と を リ ン 酸 緩 衝 生 理 食 塩 水 （ PBS(-)） 中 で 1： 1.5（ モ ル
比 ） で 混 合 し 、 室 温 で 30分 間 反 応 さ せ た 後 、 最 終 濃 度 が 50mMと な る よ う に DTTを 添 加 し て
室 温 で 30分 間 反 応 さ せ 、 Sephadex G-25 Fine gel（ ア マ シ ャ ム バ イ オ サ イ エ ン ス 製 ） を 用
い て 反 応 副 生 物 を 除 去 す る こ と に よ り 、 次 式 ： MPA-NH-Tf［ 式 中 、 MPAは 3-メ ル カ プ ト プ ロ
ピ オ ニ ル 基 を 表 し 、 Tfは ト ラ ン ス フ ェ リ ン 残 基 を 表 し 、 -NH-は ト ラ ン ス フ ェ リ ン の ア ミ ノ
基 に 由 来 す る 。 ］ で 表 さ れ る ト ラ ン ス フ ェ リ ン 誘 導 体 （ Ｉ ） を 調 製 し た 。 次 い で 、 リ ポ ソ
ー ム １ の 溶 液 に ト ラ ン ス フ ェ リ ン 誘 導 体 （ Ｉ ） を 加 え て 4℃ で O/N攪 拌 し 、 ポ リ エ チ レ ン グ
リ コ ー ル に 導 入 さ れ た マ レ イ ミ ド 基 に 、 -S-を 介 し て ト ラ ン ス フ ェ リ ン 誘 導 体 （ Ｉ ） を 結
合 さ せ た 。 こ う し て 、 リ ポ ソ ー ム ３ と し て 、 ト ラ ン ス フ ェ リ ン 修 飾 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー
ル を 表 面 に 有 す る リ ポ ソ ー ム （ Tf-PEGリ ポ ソ ー ム ） を 作 製 し た 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
（ ４ ） リ ポ ソ ー ム ４ （ Lf-PEGリ ポ ソ ー ム ） の 作 製
　 ト ラ ン ス フ ェ リ ン の 代 わ り に ラ ク ト フ ェ リ ン を 使 用 し た 点 を 除 き 、 （ ３ ） と 同 様 の 操 作
を 行 い 、 リ ポ ソ ー ム ４ と し て 、 ラ ク ト フ ェ リ ン 修 飾 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル を 表 面 に 有 す
る リ ポ ソ ー ム （ Lf-PEGリ ポ ソ ー ム ） を 作 製 し た 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
（ ５ ） リ ポ ソ ー ム ５ （ Av-PEGリ ポ ソ ー ム ） の 作 製
　 ト ラ ン ス フ ェ リ ン の 代 わ り に ア ビ ジ ン を 使 用 し た 点 を 除 き 、 （ ３ ） と 同 様 の 操 作 を 行 い
、 リ ポ ソ ー ム ５ と し て 、 ア ビ ジ ン 修 飾 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル を 表 面 に 有 す る リ ポ ソ ー ム
（ Av-PEGリ ポ ソ ー ム ） を 作 製 し た 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
（ ６ ） リ ポ ソ ー ム ６ （ DOTAPリ ポ ソ ー ム ） の 作 製
　 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine（ DOPE） と 1,2-Dioleoyl-3-trimethy
l-ammonium propane（ DOTAP） と を モ ル 比 1： 1で 混 合 し て ク ロ ロ ホ ル ム に 溶 解 し た 後 、 ク
ロ ロ ホ ル ム を 蒸 発 さ せ 、 脂 質 膜 を 調 製 し た 。 こ の 脂 質 膜 に Ｐ Ｂ Ｓ を 加 え 、 バ ス タ イ プ ソ ニ
ケ ー タ ー で 処 理 し た 。 こ う し て 、 リ ポ ソ ー ム ６ と し て 、 脂 質 膜 成 成 分 と し て DOTAPを 含 有
す る リ ポ ソ ー ム （ DOTAPリ ポ ソ ー ム ） を 作 製 し た 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
（ ７ ） リ ポ ソ ー ム ７ （ DOTAP-R8リ ポ ソ ー ム ） の 作 製
　 脂 質 膜 に ス テ ア リ ル 化 オ ク タ ア ル ギ ニ ン を 20％ （ モ ル 比 ） 含 有 さ せ た 点 を 除 き 、 （ ６ ）
と 同 様 の 処 理 を 行 い 、 リ ポ ソ ー ム ７ と し て 、 脂 質 膜 成 分 と し て DOTAPを 含 有 し 、 オ ク タ ア
ル ギ ニ ン を 表 面 に 有 す る リ ポ ソ ー ム （ DOTAP-R8リ ポ ソ ー ム ） を 作 製 し た 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
２ ． マ ウ ス へ の 投 与
　 各 リ ポ ソ ー ム を ddYマ ウ ス （ オ ス ， 6～ 7週 令 ， 日 本 SLC社 製 ） に 、 4nmol脂 質 /g体 重 の 濃
度 で 尾 静 脈 投 与 し た 。 投 与 後 所 定 時 間 経 過 時 点 で 3匹 の マ ウ ス か ら 血 液 、 脳 、 心 臓 、 肺 、
肝 臓 、 脾 臓 、 腎 臓 、 骨 格 筋 を と り だ し 、 そ れ ぞ れ そ の 重 量 を 測 定 し 、 Soluene-350（ パ ー
キ ン エ ル マ ー ラ イ フ サ イ エ ン ス 社 製 ） を 加 え て 、 50℃ で 5時 間 加 熱 し て 溶 解 し 、 Hionic Fl
our（ パ ー キ ン エ ル マ ー ラ イ フ サ イ エ ン ス 社 製 ） を 加 え て 、 液 体 シ ン チ レ ー シ ョ ン カ ウ ン
タ ー で 放 射 活 性 を 測 定 し た 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 リ ポ ソ ー ム の 血 中 濃 度 は 、 全 血 中 の 投 与 量 あ た り の 放 射 活 性 （ ％ ID/mL） と し て 算 出 し
、 こ れ に 基 づ い て リ ポ ソ ー ム の 血 中 滞 留 性 を 検 討 し た 。 ま た 、 リ ポ ソ ー ム の 各 臓 器 中 濃 度
は 、 各 臓 器 の 投 与 量 あ た り の 放 射 活 性 （ ID％ /g組 織 ） と し て 算 出 し 、 こ れ に 基 づ い て リ ポ
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ソ ー ム の 各 臓 器 へ の 移 行 率 を 検 討 し た 。 な お 、 各 臓 器 の 測 定 値 か ら 、 血 液 成 分 由 来 の 放 射
活 性 の 寄 与 分 （ 血 中 濃 度 × 血 管 ス ペ ー ス ） を 差 し 引 い た も の を 各 臓 器 の 放 射 活 性 と し た 。
ま た 、 、 血 管 ス ペ ー ス は 、 臓 器 へ の 移 行 が な い と 仮 定 さ れ る 早 い 時 間 の PEGリ ポ ソ ー ム の
量 か ら 算 出 し た 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 リ ポ ソ ー ム の 血 中 濃 度 の 測 定 結 果 を 図 １ に 示 す 。
　 図 １ に 示 す よ う に 、 リ ポ ソ ー ム １ （ mal-PEGリ ポ ソ ー ム ） の 血 中 濃 度 は 、 リ ポ ソ ー ム ２
（ PEGリ ポ ソ ー ム ） の 血 中 濃 度 よ り 低 い 値 を 示 す が 、 他 の リ ポ ソ ー ム の 血 中 濃 度 よ り も 高
く 、 リ ポ ソ ー ム １ （ mal-PEGリ ポ ソ ー ム ） は 高 い 血 中 滞 留 性 を 示 し た 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 リ ポ ソ ー ム の 各 臓 器 中 濃 度 の 測 定 結 果 を 図 ２ に 示 す 。 な お 、 図 ２ 中 、 左 か ら ２ 番 目 の カ
ラ ム が リ ポ ソ ー ム １ （ mal-PEGリ ポ ソ ー ム ） の 各 臓 器 中 濃 度 で あ る 。
　 図 ２ に 示 す 通 り 、 細 網 内 皮 系 の 主 要 な 臓 器 で あ る 肝 臓 及 び 脾 臓 へ の リ ポ ソ ー ム １ （ mal-
PEGリ ポ ソ ー ム ） の 移 行 率 は 低 く 、 リ ポ ソ ー ム １ （ mal-PEGリ ポ ソ ー ム ） は 細 網 内 皮 系 に よ
る 血 中 か ら の 排 斥 に 対 抗 す る こ と が で き た 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 リ ポ ソ ー ム の 脳 中 濃 度 の 測 定 結 果 を 図 ３ に 示 す 。
　 図 ３ に 示 す よ う に 、 リ ポ ソ ー ム １ （ mal-PEGリ ポ ソ ー ム ） の 脳 へ の 移 行 率 は 0.1％ を 超 え
、 リ ポ ソ ー ム ２ ～ ７ の 脳 へ の 移 行 率 よ り も 有 意 に 高 か っ た (リ ポ ソ ー ム ３ 及 び ６ は P<0.05
， そ の 他 の リ ポ ソ ー ム は P<0.01の 信 頼 度 )。
【 ０ ０ ６ ５ 】
〔 実 施 例 ２ 〕 リ ポ ソ ー ム の 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 へ の 取 り 込 み （ in vitro）
　 実 施 例 １ と 同 様 に リ ポ ソ ー ム を 作 製 し 、 そ の 際 、 ロ ー ダ ミ ン ラ ベ ル 化 脂 質 （ 1,2-Dioleo
yl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-lissamine rhodamine B sulfonyl： Rho-DOPE）
を 1％ （ モ ル 比 ） 加 え た 。 マ ウ ス 脳 毛 細 血 管 内 皮 細 胞 MBEC4の DMEM培 養 液 中 に 各 リ ポ ソ ー ム
を 約 0.2pmol脂 質 ／ 細 胞 の 濃 度 で 加 え 、 37℃ で 2時 間 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン し た 。 無 色 透 明 の
DMEM培 養 液 で 細 胞 表 面 を 洗 い 、 無 色 透 明 DMEM培 養 液 中 の MBEC4を 共 焦 点 レ ー ザ ー 走 査 型 顕
微 鏡 LSM510（ Carl Zeiss社 製 )で 観 察 し た 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 共 焦 点 レ ー ザ ー 走 査 型 顕 微 鏡 に よ る 観 察 結 果 を 図 ４ に 示 す 。
　 図 ４ 中 、 Ａ （ 最 上 段 の 左 図 ） は 、 い ず れ の リ ポ ソ ー ム も 投 与 し て い な い 場 合 の 結 果 を 示
し 、 Ｂ （ 最 上 段 の 中 央 図 ） は 、 リ ポ ソ ー ム ２ （ PEGリ ポ ソ ー ム ） を 投 与 し た 場 合 の 結 果 を
示 し 、 Ｃ （ 最 上 段 の 右 図 ） は 、 リ ポ ソ ー ム １ （ mal-PEGリ ポ ソ ー ム ） を 投 与 し た 場 合 の 結
果 を 示 す 。
　 リ ポ ソ ー ム １ （ mal-PEGリ ポ ソ ー ム ） を 投 与 し た 場 合 （ 最 上 段 の 右 図 Ｃ ） で は 、 他 の 場
合 よ り も 明 ら か に 多 く の ロ ー ダ ミ ン に よ る 赤 色 が 観 察 さ れ た 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 図 ４ 中 、 Ｄ （ 下 段 の ３ 列 の 図 ） の 左 列 （ 縦 の ３ 図 ） は 、 い ず れ の リ ポ ソ ー ム も 投 与 し て
い な い 場 合 の 細 胞 断 面 図 を 示 し 、 Ｄ の 中 央 列 （ 縦 の ３ 図 ） は 、 リ ポ ソ ー ム ２ （ PEGリ ポ ソ
ー ム ） を 投 与 し た 場 合 の 細 胞 断 面 図 を 示 し 、 Ｄ の 右 列 （ 縦 の ３ 図 ） は 、 リ ポ ソ ー ム １ （ ma
l-PEGリ ポ ソ ー ム ） を 投 与 し た 場 合 の 細 胞 断 面 図 を 示 す 。
　 リ ポ ソ ー ム １ （ mal-PEGリ ポ ソ ー ム ） は 細 胞 表 面 に 吸 着 し て い る も の で は な く 、 細 胞 中
に 取 り 込 ま れ て い た 。 ま た 、 リ ポ ソ ー ム １ （ mal-PEGリ ポ ソ ー ム ） は 、 核 周 辺 に 集 積 し て
い た 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ８ 】
【 図 １ 】 血 中 濃 度 の 測 定 結 果 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 リ ポ ソ ー ム の 各 臓 器 中 濃 度 の 測 定 結 果 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 リ ポ ソ ー ム の 脳 中 濃 度 の 測 定 結 果 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 共 焦 点 レ ー ザ ー 走 査 型 顕 微 鏡 に よ る 観 察 結 果 を 示 す 図 で あ る 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】
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